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Figura 1 – Curvas de magnetização e variação da permeabilidade com a temperatura [3].
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Figura 9.5: Visdo classica dos momentos magnéticos num material ferromagnético em trés |
faixas de temperatura.




Figura 2 – Momentos magnéticos para diferentes temperaturas [2].
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Figura 3 – Circuito a ser montado para levantar a curva de magnetização dos indutores.
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